1. Bevezetése

2000 tavaszan a Tisza volgyében jelentOs teriileteket elontdtt a folyd, a viz
tobb falut elsodort. A karosodott hazak jelent6s hanyada valyogépiilet volt.
Akkor sokan — én is — azt gondoltak, a valyoggal, mint épitGanyaggal nem
érdemes foglalkozni. De eszembe jutott Klatsmanyi Tibor, néhai
tanszékvezetém kis monoldgja:

egy hiba becsuszhat, attdl még nem dél ssze semmi,

kettobdl mar baj lehet, de

harom esetén mar szinte biztos, baj lesz,

négynél: térdre imadra, ennyit mar nem lehet meguszni!

Valoban, nem szabad négy hibat elkovetni:

artéren,

— alapok nélkiil, csupan a dongolt talajra,

—  szigetelés nélkiil,

—  vizérzékeny épitdanyagbol épitkezni szigorian tilos!

Ez négy olyan alapvetd hiba, amit elvileg mindenki ismer, mégis elkdvették.
Nem a valyog tehet arrol, hogy rossz helyen és szakszerttleniil alkalmaztak!

2. A probléma felvetése

Korunkban hallatlanul felgyorsult a tarsadalom, a tudomany, a technika, az
ipar és azon belill az épitdipar, ill. az épitdanyagok fejlodése, azonban ez a
tendencia igen sulyos problémakat is felvetett, mint pl. energiadr-robbanas,
kornyezetszennyezés, a metropolisok valsaga. Ezen problémdk meg-
oldasahoz harom civilizacids alapkérdést kell megvizsgalni:

— a fold népességének novekedési tlitemét,

— ameg nem Ujuld természeti eréforrasok kihasznalasanak titemét,

— aregeneralddasra mar képtelen teriiletek novekedési iitemét.

Az egész (ipari, ill. mezdgazdasagi) termelés folyamatat pontosan kell

elemezni, és akkor néhany — egyébként magatdl értetddé — dolgot pontositva

négy axiomat lehet felallitani, amelyek birtokaban lehet tovabbgondolni
feladatainkat:

a.) Az ember a termelés soran a Foldbol nyert nyersanyagot kozvetlenil a
Napbol, kozvetve a Foldbdl nyert energiaval dolgozza fel szdmunkra
,,hasznos” termékké.

b) Minden termék — csak id6 kérdése — hulladékka valik.

Fenti eredmények hasznosithatosagat a  hazai  valyogépitészet
fellenditésében latom, amely részben megoldast kinal a 3. pontban felvetett

sulyos kornyezetvédelmi, egészségiigyi és gazdasagi problémakra.

3. A valyog és a favazas valyog épitészet témakiorben megjelent
publikaciék

Magyarnyelvii folyodiratcikkek

1. A vdlyog reneszansza (1998.)
Magyar Epitipar 7-8.szam, pp. 242-244. L

2. A valyog mindsito vizsgdlatai (1998.)
Magyar Epitdipar 9-10. szam, pp. 295-298. L

3. Vialyogépitési modok és szerkezeti megoldasok (1998.)
Magyar Epitdipar 11-12. szam, pp. 348-350. L

4. Favazas valyogépitési modok és szerkezeti megolddsok (1999.)
Magyar Epitdipar 3-4. szam, pp. 119-120. L

5. Olcso és kornyezetbardt valyogépitészet (1999.)
Epitéanyagok 99/1. szam, pp. 6-13. L

6. Epités természetes helyi anyaggal (2001.)
Magyar Epitdipar 11-12. szam, pp. 358-361. L

Angolnyelvii folydirat cikk
1. Examination of pressed adobe brick (2002.)

Hungarian Electronic Journal of Sciences (2002.)
http://heja.szif. hu/ARC/ARC-021227-A/arc021227a.pdf

Hazai konferencia-kiadvinyban megjelent eléadds
1. A vdlyog reneszansza (1996.)
Janus Pannonius Tudomanyegyetem
3. Epitéanyagok Konferencia
Pécs 1996.szeptember 4-6., pp. 42-52.
Megjegyzések:  magyar nyelvii publik4ci6 szama:
angol nyelvii publikacidk szama:
a megjelolt témakorben megjelent 6sszes
publikéciok szama:
ezek koziil lektoralt (L):
A szerz0 6sszes, egyéb témakban is megjelent publikacidjanak jegyzéke
a www.sze.hu/ep/arc honlapon megtalalhato, 6sszesen 13 db.




5. A kutatomunkam eredményei (tézisek)

A dolgozatom célja az eldzé pontban részletezett feladat kidolgozasa a

szakirodalom attanulmédnyozédsa sordn Osszegyljtott ismeretek ¢&s sajat

laboratériumi  vizsgalataim eredményei alapjan szerzett tapasztalatok

Osszegzésével. A kutatasom legfontosabb céljai:

— avdlyog mindsité vizsgdlati rendszerének kidolgozdsa,

— a vadlyog hdtranyos tulajdonsdagainak csékkentését  eredményezd
technologia kialakitdsa,

— ezen célok eléréséhez sziikséges keriileti feltételek egységesitése az
osszehasonlithatosag ill. a kiértekelhetéség érdekében,

—  a magyar nyelvii szakirodalom részleges potlasa.

Fenti feladat kidolgozasa soran az alabbi téziseket fogalmaztam meg:

1. tézis: ma Magyarorszagon nincs se szabvany, se miiszaki iranyelv,
amely a vdlyogrél mint épitéanyagrol, ill. annak vizsgdlatdrol
rendelkezne. Ezért ki kell dolgozni a valyog egységes mindsitd vizsgdlati
rendszerét.

2. tézis: a vdlyog definicidja: épitészeti céllal felhasznalt, toltéanyaggal
(torek, fenydtiiske,  forgdcs, stb.) és vizzel kevert kotott talajt
valyoghabarcsnak nevezziik. Ennek kiszaritasaval nyerhetd a valyog.

3. tézis: a talajalkotorészek aranyat megmutato haromszog diagram Minke
[42] altal meghatdarozott  tartomanyat  kiegészitve az égetett
keramidkhoz  haszndlatos tartomany egy részével, kijeloltem a
valyogepitésre alkalmas talajok tartomanyat.

d+5
4. tézis: a Fuller-parabola modositdsdaval a =95, egyenlettel
D

és a médositott Fuller-parabola 180°-os elforgatdsdval matematikailag
is kijelolheté az épitésre alkalmas valyogok szemeloszlasi tartomdnya.
5. tézis: a vdlyog vizsgdlatihoz készitett probatestek anyagdanak — a
kiértékelhetéség és az dsszehasonlithatosag érdekében — szabvanyos
folyossagunak kell lennie.
5.1. tézis: a valyog vizsgalatahoz a probatesteket az épitési technologianak
megfeleléen kell elkésziteni. Ennek filiggvényében kétféle probatestet —
szdraz vagy nedves — kell kialakitani; préselt hengereket vagy ontitt és
vibralt hasabokat.
5.2. tézis: a szdraz épitési technologidaval késziilt vilyog vizsgdlatihoz a
Proctor vizsgalattal meghatarozott, maximalis teststirtiséget (Ogmay)

5.3. tézis:

5.4. tézis:

6. tézis:

7. tézis:

7.1. tézis:

7.2. tézis:

7.3. tézis:

biztosité  viztartalommal — (w,,) kevert vdlyogot tekintjiik
szabvanyos folyossagunak;

a nedves épitési technologiaval késziilt valyog vizsgalatihoz a
modositott Casagrande vizsgadlattal, az n = 20 ejtegetési szamhoz

tartozo  viztartalommal — (wy)  készitett  vdlyogot  tekintjiik
szabvdanyos folyossdgunak, amely a formdzhatdsdag hatardt jeloli ki,

a nedves épitési technologiaval késziilt vdlyog vizsgdlatihoz a
habarcs-technologiabol ismert teriiletvizsgdlat-, ill. képsiillyedés is
alkalmazhato. A ,,modositott” Casagrande vizsgdlattal n = 20
ejtegetési szamhoz tartozo viztartalom (wy) kozel megegyezik a
180410 mm-es  teriilést  biztosito  viztartalommal — (wg),
ill. a 80 + 10 mm-es kupsiillyedést biztosito viztartalommal (wg).

a toltdanyag adagolds szabdlyozza a testsiiriiséget (p). A p, a
szilardsaggal (o)  sztohasztikusan egyenes mig a hdszigeteld-
képességgel (R) forditottan ardnyos. A p, a o és az R fiiggvényében
optimalizalhato.

a mindsité vizsgalatok kivdlasztasanak f6 szempontia a vadlyog
kritikus mechanikai tulajdonsdgainak vizsgalata, igy:

—  szilardsdg (,, kvazi” huzo-, nyomoszilardsag),
—  térfogattartossdg,
—  vizérzékenység.

a DIN 18952 szerinti — bonyolult — kiotoerdvizsgdlat helyett a ,, kvazi”
huzoszilardsag vizsgalatot kell bevezetni. A | kvazi” hizészilardsdag
vizsgdlat szdraz technolégidaval készitett hengeres probatestek esetén
az élmenti nyomdszilardsdg vizsgdlatot, ill. a nedves technoldgidik
esetén a hasdbalaku prébatestek hajlito-hizé szilardsag vizsgdlatat
Jelenti.

az épitdanyagok vizhez valo viszonydt kifejezé vizadllosag és a
vizlagyulas fogalma a valyogok esetében nem alkalmazhato. Helyette a
vizérzékenység fogalmdnak bevezetése javasolhato. A DIN 18952
szerinti vizérzékenység vizsgalatot — kicsiny modositassal — at lehet
venni. A vizsgalatot mindkét tipusti (henger vagy hasab) probatest
esetéen ugyanugy kell elvégezni.

a zsugorodas vizsgalatot a probatestek hosszanak egy héten keresztiil
naponta 0,1 mm pontos megmérésével kell végezni. Vizsgdlataim
szerint az egy hét utan mért zsugoroddsi értéket jo kozelitéssel a
zsugorodas végértékének lehet tekinteni.



8. tézis: a  talajmechanikaban és a  habarcstechnologiaban  kialakult
konzisztencia  hatarok  figyelembevételével — a  valyogépitési
technologia fiiggvényében — uj konzisztencia hatdarokat kell kijelolni.

4. A dolgozat felépitése a Kitiizott célok elérése érdekében

A fentiekben vazolt feladatot tiz fejezetre bontva targyalom.

Ezek a:

—  foldnedves (FN): a panax 95 %-hoz tartozo also

—  viztartalommal kevert vilyog konzisztencidja,

—  kissé kepléekeny (KK): a pamae 100 %-hoz tartozo
viztartalommal kevert valyog konzisztencidja,

—  képlékeny (K): a pamax 95 %-hoz tartozo felso viztartalommal
kevert valyog konzisztencidja

—  folyos (F): a Casagrande vizsgdlattal meghatarozott, n = 25
ejtegetési szamhoz tartozo viztartalommal kevert vdlyog
konzisztencidja,

—  ontheté (0): a médositott Casagrande vizsgdlattal megha-
tarozott — n=20 ejtegetési szamhoz tartozo — viztartalommal
kevert valyog konzisztencidja

— Az FN konzisztencia hatar a szaraz technoldgidknal a
bedolgozhatosdag also, a KK konzisztencia hatdr az optimalis-, mig

a K konzisztencia hatar a bedolgozhatosag felsd hatarat jeloli ki.

— Az F konzisztencia hatar a nedves technologidkndl a legkonnyebb
bedolgozhatésagot, mig az O a formdzhatésdg hatdrdat jeloli ki.

9. tézis: a kritikus agyagtartalom (ay.,) fogalmdnak bevezetését javasolom.
Az ay,i; az az agyagtartalom, amely alatt a valyog zsugoroddsa a
kiszaradas folyaman konvergens és amely folott divergens. A
konvergencia azt jelenti, hogy gondos utokezeléssel a vadlyog
megrepedeése elkeriilhetd. Divergencia esetén a valyog bizonyosan
megreped.

10.tézis: a hatar viztartalom (wy) az a keverdviztartalom, amely alatt a
vdlyog  zsugoroddsa konvergens és amely folott divergens. A
konvergencia azt jelenti, hogy gondos utokezeléssel a vilyog
megrepedése elkeriilhetd. Divergencia esetén a vilyog bizonyosan
megreped.

Az elso fejezetben a valyogépités hazai gyakorlataban elkdvetett legstlyosabb

hibakra hivom fel a figyelmet, majd egy hazai példan szemléltetem a

valyogépitészet lehetdségeit.

A masodik fejezetben r6vid torténelmi attekintést adok errél az 6si, idorol-

idore ciklikusan megujuld épitdanyagrol, a valyogrdl, attekintve az emberiség

kapcsolatat a valyogépitészettel, ill. annak fejlddését az utolsé kb. 10 000

évben.

A harmadik fejezetben ismertetem a kutatds céljat, aktualitasat és a

véalyoghoz, mint épitdanyaghoz vald 6rokos visszatérés sziikségszertiségének

okait. Elemzem a valyog, mint épitdanyag eldnyeit és hatranyait.

A negyedik fejezetben bemutatom a talajok eredetét, alkotdit és szerkezeti

felépitését, kiemelt hangsullyal a valyogkészitésre leginkabb alkalmas kotott

talajokat. Ezek ismeretében integralom a talajmechanikanak a valyogépitéshez

alkalmazhaté részteriileteit.

Az otodik fejezetben ismertetem mind a friss, mind a megszilardult

valyoghabarcs tulajdonsagait. Integralom a habarcstechnologiai ismeretek

valyogépitéshez kapcsolhatd, ott is alkalmazhato tapasztalatait.

A hatodik fejezetben a valyogépités technologiai alapkérdéseit taglalom. A

valyogépitési technologidkat alapvetéen két csoportra osztom:

— els6sorban az anyag mindségét befolyasold technologidkra (szaraz, vagy
nedves, tomoritett vagy tomoritetlen)

— masodsorban az épiiletszerkezeti kialakitdst befolyasol6é technoldgidkra

(monolit, vagy eldregyartott, hagyomanyos vagy korszerti).

A dolgozatomban az anyagmindséget befolyasold technologidval készitett

valyoggal foglalkozom részletesen.

A hetedik fejezetben a valyog mindsitd vizsgalati rendszerének kialakitasara

teszek javaslatot, hogy a valyog, a tobbi ismert épitdanyaghoz hasonléan

mindsithetd legyen. A kivalasztott mindsitd tulajdonsagok: a térfogattartdsag, a

szilardsag és a vizérzékenység.

A nyolcadik fejezetben a valyog minésitd tulajdonsagainak optimalizalasi

lehetdségeit targyalom az uj vizsgalati rendszer segitségével. Az elsddleges cél

egy relativ nagy szilardsagu, ill. kicsiny zsugorodasu és vizérzékenységl

épitdanyag eldallitasa.

A Kkilencedik fejezetben a valyog hagyomanyos kotdanyagokkal (mész, gipsz,

cement), ill. folyékony polimerekkel vald stabilizalasi lehetdségeit vizsgalom

az épitési technoldgiak (szaraz, vagy nedves) fiiggvényében.

A tizedik fejezetben 6sszefoglalom a kutatasom céljat, téziseit és eredményeit.



3. A kutatomunka célkitiizései és modszertana

Kutatasom legfobb célkitlizése a valyog mindsitd vizsgalati rendszerének
kialakitasa, ennek segitségével a valyog jellemzd mindsitd értékeinek
meghatarozasa ¢és ezek ismeretében eljarasok kidolgozasa hatranyos
tulajdonsagainak (alacsony szilardsag, nagy vizérzékenység és zsugorodasi
hajlam) csokkentésére.

Ahhoz, hogy egy adott épitési feladathoz a megfelelé valyogot ki tudjuk
valasztani, ill. a rendelkezésiinkre all6 talajokbol el tudjuk allitani, majd ezt
az anyagot mindsiteni, ill. az épités soran ellendrizni lehessen, ki kell
alakitani a valyog — mai napig hidnyzé — szabalyozasi rendszerét. Ki kell
dolgozni a valyog mindsitd vizsgalatait, meg kell hatdrozni a kiillonbozd
talajok épitdanyagként (valyogként) valo alkalmazasi lehetdségeit, 6ssze kell
gyljteni az eddigi tapasztalatokat és ezek segitségével meg kell hatdrozni a
valyog legjelentdsebb fizikai- és mechanikai tulajdonsagait. Végiil ezek
ismeretében korszertsiteni kell a valyogstabilizalasi eljarasokat.

Felsorolt célkitiizéseim eléréshez igyekeztem komplex mddszert alkalmazni.

Megprobaltam a témat legfontosabbnak tiind vonatkozasaival egyiitt

vizsgalni. Ezért a valyogépitészet tanulmanyozasahoz sziikségem volt a

geotechnika és az épitdanyag tudomanyok — a targyhoz kapcsolodod

részteriileteinek — ismeretére. Fenti célok eléréséhez részben:

— a valyog — kisebb mértékben hazai, tGlnyomo részében német —
irodalmara;

— atalajmechanika- és az épitdanyag tudomanyok irodalmara;

— alaboratoriumi vizsgalati eredményeimre;

— szajhagyomany utjan fennmaradt emlékekre tamaszkodtam.

Tobb, mint hét éves kutatdmunkam soran Osszegyijtéttem a valyog
legfontosabb fizikai és mechanikai tulajdonsagait, valamint a legfontosabb
valyogstabilizald eljarasokat. Kialakitottam a valyog — mint épitbanyag —
mindsitd vizsgalatait és korszerli stabilizalasi eljarast dolgoztam ki a valyog
szilardsaganak és vizallésaganak fokozasara.

11. tézis:

12. tézis:

13. tézis:

a tehervisel$ valyog rostadagoldsa 10-30 kg/m’ kozott kell legyen. 10
kg/m’-nél kisebb adagoldst a vilyog repedésérzékenysége miatt nem
célszerti alkalmazni. A 30 kg/m’ feletti mennyiség mdr nem javitia
hatékonyan a vdlyog hizészildrdsdgdt, de jelentésen csokkenti annak
nyomoszilardsagat.
a valyog szilardsagat  jelentdsen befolydsolja a maximadlis
szemcsemeret (d,..), ezért korldtozni kell A d,.. > 4 mm esetén a
valyog nyomdszilardsag erdteljesen csokken. Nagyobb egyedi
szemcsék valyoghoz keveredése — d > 4 mm — ugyancsak jelentdsen
lerontja a valyog nyomoszilardsdagat.
szdraz épitési technologiaval késziild stabil izalt valyog esetén, amikor
a keveréviznek a technologiai szerepén feliil a stabilizaloszer
— mész, gipsz, cement — megkotésében kémiai szerepe
is van, akkor nem elég a pun.. eléréséhez sziikséges optimdlis
keveréviz (w,,) mennyiséget alkalmazni. A kémiai kotés ugyanis
vizet von el a maximdlis tomorséget biztosito W,-bol, amely igy sem
a kémai kotés biztositasahoz, sem a maximadlis tomorség eléréséhez
nem elegendd, s végeredményben a stabilizdcionak negativ hatdsa
lesz.

13.1. tézis: ha a puue eléréséhez sziikséges keverdviz mennyiségét (Woy), az

adagolt  stabilizaloszer — megkotéséhez  elvileg  sziikséges — viz
mennyiségével megnoveljiik, akkor a — mésszel, gipsszel, cementtel —
stabilizalt probatestek szilardsaga kozel vissza dll a stabilizdlatlan
valyog szilardsagara, de a stabilizacionak nincs pozitiv hatdsa.

13.2. tézis: a fentiek alapjan kimondhato, hogy a kémiai kotéshez vizsziikséglettel

biré stabilizaloszerek szaraz épitési  technologiak esetén nem
alkalmazhatok

13.3. tézis: szdraz épitési technologidk esetén csak a folyékony halmazallapotu

14. tézis:

polimeres stabilizalas hatékony. A folyékony polimer plasztifikalo
hatdst is kifejt.

a nedves technologiaval késziilé vdlyog a Proctor-vizsgdlattal
meghatdrozhaté  optimalis keverdviztartalomhoz (w,,) képest olyan
nagy vizfelesleggel késziil, hogy az a technoldgidhoz sziikséges vizen
feliil képes biztositani a stabilizaloszerek — mész, gipsz, cement —
kémiai kotésének vizsziikségletét is. Az adagolas kb. 10 %-os felsé
hatara elsésorban gazdasagi kérdeés.



14.1. tézis: a valyog cementes stabilizalasa 2-3 %-os adagolasig rontja a

14.2. tézis:

14.3. tézis:

14.4. tézis:

valyog nyomoszilardsdgat, 5-10 % kozott noveli azt. A felsé
hatart a gazdasagossag hatdarozza meg;

a valyog meszes stabilizdcioja 2-3 %-os adagoldsig rontja, 4-8 %
kozott javitia, mig 8 % felett ismét rontja a vdlyog
nyomoszilardsagat;

a vadlyog gipszes stabilizdacidja 2-3 %-os adagoldsig rontja, 4-6 %
kozott javitia, majd 7-10 % kozott ismét rontjia a vdlyog
nyomoszilardsagat.

A gipszes stabilizacio elvileg valamivel hatékonyabb, mint a
meszes, azonban a gipsz igen kicsiny kotési ideje, igen gyors és
pontos munkat kovetel meg, amelyet még laboratoriumi
koriilmények kozott is nehéz betartani. Ezért a gyakorlat szamara
nem ajanlhato.

a polimeres stabilizdcio a keverdvizhez viszonyitva 1:2, 1:3-as
adagolasban  hatdsos. Ez nedves technoldgidik — esetén
gazdasdgtalan megolddshoz vezet.

6. Osszefoglalis

Dolgozatom varhat6 eredményei:

a valyog, mint épitdanyag hazai szabalyozasanak elinditésa;

a valyog mindsitd vizsgalati rendszerének kidolgozasa:

mintavétel, elokészités,
szabvanyos folydssagu valyog eldallitasa (az épitési technoldgia
fliggvényében).
probatestek kialakitasa (a szabvanyos folyossag fiiggvényében),
mindsitd vizsgalatok kialakitasa (a valyog kritikus mechanikai
tulajdonsagai alapjan):

—  szilardsag (nyomé- és ,,kvazi” huzoszilardsag)

— alakvaltozas (€, €4uzz)

—  vizérzékenység

a valyog legfontosabb fizikai és mechanikai tulajdonsagainak irodalmi
Osszegylijtése;
az er6sen hianyos magyar nyelvi irodalom végleges potlasa.

b.) A Fold akar, mint nyersanyag vagy, mint energiahordoz6 — méreteibdl
adodoan — véges!

c.) Ha az ipari technoldgidk nagyobb sebességgel allitjak eld a ,hasznos
terméket”, azaz a ,,hulladékot”, mint a f61d un. feldolgozd vagy regeneralddo
képessége, akkor elébb vagy utdbb egy hulladékhegyen fogunk lakni.

Ha mindezt el akarjuk keriilni, akkor az ipari technoldgiakat és a veliik eléallitott
termékeinket ,.kornyezetbaratta” kell tenniink. Ehhez azon feliil, hogy takarékosan
banunk a nyersanyaggal és az energiaval, a végtermék egyszerii és olcso
ujrafelhasznalhatésagat, ill. szanalhatosagat kell elérniink. Tehat olyan ipari
termékeket kell eléallitani, amelyek ujrafelhasznalasa a mindenkori technoldgiai
fejlettség szintjén gazdasagosan megoldhato, ill. a természetbe — annak karositasa
nélkil — visszaforgathato.

Mindezt végiggondolva jutottam el a valyoghoz, mint olyan épitéanyaghoz, amely
a fenti kritériumoknak a leginkabb ecleget tesz. A valyog egy 0si, de ujra
felfedezendd, természetes helyi épitdanyag, melyhez a mesterségesen eldallitott
épitéanyagok id6rdl-idére felbukkand hatranyai miatt — lasd SBS szindroma (SBS
= Sick Building Syndrome = beteghazak problémai) — kell visszatérni. A
természetes és a mesterséges épitdbanyagok egymashoz viszonyitott eldnyeit és
hatranyait mar sokan ¢s sokszor felsorakoztattak részben tudomanyos, muszaki,
gazdasagi, részben érzelmi alapon. Arra a kérdésre, hogy melyik a jobb, nem lehet
egyértelmiien valaszolni. Mindig a kortilmények dontik el, hogy adott esetben
melyik a legjobb, a legmegfelelobb épitdanyag. A valyog vitathatatlan elényei
mellett (gazdasagos, magas komfortérzet, energia-takarékossag, sajatmunka
befektetési lehetdség stb.) megvannak a hatranyos tulajdonsagai (viz-, ¢és
iddjarasérzékenység, alacsony szilardsag, zsugorodas-, ill. duzzadas-érzékenység,
az alapanyagok, a talajok sokfélesége, valamint a hazai szabalyozas hianya). A
valyognak is megvannak a maga idealis alkalmazasi teriiletei (csaladi hazak,
nyaraldk, borpincék, mezdgazdasagi épiiletek: istallok, taroldk stb.), amelyekben a
legmegfelelobb, — adott koriilmények kozott — a legjobb éEpitéanyag, igy
alkalmazasa optimalis lehet.

Ennek ellenére a valyogépités Magyarorszagon ma nincs szabalyozasa. A
valyognak, mint épitéanyagnak, ill. szerkezeti anyagnak nincsenek — a tobbi
ismert épitéanyagokéhoz hasonlé - szabvanyokban vagy miiszaki
amelyeket a tervezés és a Kkivitelezés soran figyelembe vehetnénk. A valyog
szabalyozasanak hidnya meglehetésen lassitja és hatraltatja a valyogépités
fejlodését.
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A valyoggal egyidos a gondolat:

,»Theoria sine praxi, est currus sine axi;
Praxis sine theoria, est currus sine via”



